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Waldbau und Holzqualitat

Geastete Fichten im Frankenwald als
Leitbild fur die kiinftige Fichtenerziehung

Von Reinhard Mosandl, Claus Thomas Bues, Werner Hannig und Gerhard Walther

Es werden Ergebnisse der Untersuchungen an vor iiber 100 Jahren gea-
steten Fichten im Bereich des Forstamtes Rothenkirchen vorgestelit und
diskutiert. Die Fichtenastung wird in Verbindung mit der Holzqualitat und
der Holzverwendung analysiert. Waldbauliche SchluBfolgerungen hin-
sichtlich Standraumgestaltung und Astung sollen die Entscheidungsfin-
dung lber eine richtige Fichtenerziehung erméglichen.

Einleitung

Die Holzqualitdt und damit letztendlich
auch die Holzverwendung sind durch
waldbauliche MaBnahmen ganz wesent-
lich beeinfluBbar. In waldbauliche Ent-
scheidungen sollten deshalb stets Uberle-
gungen zur Holzqualitdt und Holzverwen-
dung mit einflieBen. Nur so ist es maglich,
daB sich ein geschlossener Regelkreis
zwischen Waldbau und Holzverwendung,
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wie er in Abbildung 1 dargestellt ist, her-
ausbildet. Die entscheidenden Steuer-
gréBen in diesem Regelkreis sind die
waldbaulichen MaBnahmen. Die in Abbil-
dung 1 aufgefiihrte Vielzahl an waldbau-
lichen MaBnahmen tduscht nun ein brei-
tes Spektrum an méglichen MaBnahmen
vor. Geht man aber davon aus, daB nur
standortsgerechte Baumarten geeigneter
Herkunft angebaut werden, und verzichtet
man auf Zichtung und Dingung, dann
bleiben letztlich als wesentliche waldbau-
liche Steuerungsinstrumente nur die
Standraumgestaltung und die Astung
Gbrig, um die Holzqualitét zu beeinflussen.
Eine schonende Fall- und Rucketechnik
zur Vermeidung von Schaden wird dabei

L Waldbauliche MaBnahmen zur Beeinflussung der Holzqualitit
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Abb. 1: Der Regelkreis zwischen Waldbau und Holzverwendung

(im Anhalt an GRAMMEL [6])
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als selbstverstandlich vorausgesetzt. Am
Beispiel der Baumart Fichte kann nun
leicht aufgezeigt werden, daB3 hinsichtlich
der Handhabung der beiden bedeutsam-
sten Steuerungsinstrumente — Stand-
raumgestaltung und Astung — keineswegs
Einigkeit in der Forstwissenschaft besteht.
Waéhrend beispielsweise GRAMMEL [5, 6]
auf einen verhéltnisméaBig hohen Dicht-
stand der Fichten in der Jugendphase
setzt, pladiert ABeTz [2] fir weitstandig er-
zogene, geastete Fichten. GRAMMEL be-
griindet seine Ansicht mit der schlechten
Holzqualitdt des juvenilen Holzes von
weitstdndig erwachsenen Fichten. Er be-
wertet demzufolge auch engringig er-
wachsenes, nicht geastetes Holz héher
als weitringig erwachsenes, wertgeaste-
tes Holz [5]. Demgegeniiber macht ABeTz
die Vitalitats- und Stabilitatsvorteile weit-
sténdig erzogener Fichten geltend.

Tab. 1: Ertragskundliche Kennwerte
der Probeflache ,,Fichtenastung® im
Vergleich zu Werten der Ertragstafel
und Versuchsflache ,,Denklingen 005

Parameter Probefl. Denklin- ET-werte
FoA gen Oberhéhen-
Rothen-  FoA bonitat 36
kirchen ~ Schongau AsSMANN/

C-Grad Franz 1963

Alter 120 Alter 119  Alter 119 J.

(Béume/ha) 276 276 375

Grundfl. (m#ha) 58,9 56,1 61,5

Bestockungs-

gad (B°) 0,96 QI e e 008 TR

Schaftholzvolumen

m.R. (m¥ha) 963 905 961

Bestandes-

mittelhéhe h (m) 36,2 38,2 35,7

Bestandesober- B e A

héhe h (m) 38,5 39,5 38,3

Mittl. BHD d, (cm) 51,0 50,9 BT

Mittl. BHD des Oberhohen- ) =

stammes d, (cm) 62,5 59,1 2

H/D-Wert h_d 71 75 78

H/D-Wert h.d, 62 67 = B

Mittl. Trockenast- P

hdhe (m) 6,3 B

Mittl. Kronen-

ansatzhéhe (m) 20,0

Mittl. Bekronungs-

grad (%) 45

Bekronungsgrad

d. Oberhohe (%) 48 e
Mittl. Astungshéhe, nur geastete
Baume (m) 7.9
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Als entscheidender Mangel in dieser

Diskussion muf3 angesehen werden, daf3
sich das von ABETz propagierte Modell der
weitstédndigen Erziehung von Fichten in
Verbindung mit Astung (Z-Baum-orientier-
te Auslesedurchforstung) bislang immer
noch im Versuchsstadium befindet. Weder
die nach diesem Modell angelegten Ver-
suchsflachen, noch die im Rahmen des
»Solitdrprogrammes 1987 (ABeTz [1]) ge-
schaffenen Flédchen haben bisher die
Bewé&hrungsprobe einer ganzen Um-
triebszeit Uberstanden.

Mussen wir also 100 Jahre bis zum Vor-
liegen der endgliltigen Ergebnisse warten,
um eine Entscheidung Uber die richtige
Fichtenerziehung treffen zu kénnen ?

Nein — denn es gibt in der Tat alte Fich-
tenbesténde, die ziemlich genau nach den
von ABETz vertretenen Vorstellungen er-

Abb. 4: Geastete Fichten im Bayer.
Forstamt Rothenkirchen

Abb. 2: Geschneitelte Fichten in Kaschmir/Indien

Abb. 3: Die ertragskundliche Probeflédche ,Fichtenastung”im

Forstamt Rothenkirchen

wachsen sind, und die zu all dem auch
noch vor 100 Jahren geastet worden sind.
Diese Bestdnde befinden sich im Fran-
kenwald im Bereich des Forstamtes
Rothenkirchen (siehe Abb. 4). Uber sie
wird im Folgenden berichtet.

Geschichtliche Aspekte
der Fichtenastung
im Frankenwald

Griinde fiir die Fichtenastung

Analysiert man das Vorkommen von ge-
asteten Fichten im Frankenwald, dann fallt
als erstes auf, daB sich die Astung
v. a..auf den Privatwald konzentrierte. Im
Staatswald sind geastete Fichten-
bestande lediglich im Bereich alter Weide-
rechte, in der Umgebung von privaten
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Abb. 5 Querschnitt eines geschneitelten
Fichtenstammes
(Mittelwerte der 10 Probebdume)
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Waldwiesen-Enklaven und entlang deren
Zufahrtswegen, den sog. ,Heufuhren®, an-
zutreffen. Daraus kann man schlieBen,
daB die Astung ausschlieBlich von der
bauerlichen Bevélkerung vorgenommen
wurde. Eine Verbindung der Astung mit
der Waldweide ist naheliegend. Die Wald-
weide war im Frankenwald friiher weitver-
breitet. Ortlich hat sie sich bis in die 50er
Jahre dieses Jahrhunderts gehalten. Nah-
rungsbasis fur das Weidevieh war die
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa).
Dieses Gras gedeiht besonders in aufge-
lichteten Bestdnden. Durch weitsténdige
Begriindung der Besténde, weitstandiges
Aufwachsenlassen der Bdume sowie
durch konsequente Astung wurde ver-
sucht, mdglichst viel und mdéglichst lange
Licht auf den Boden zu bringen, um so die
Weideflache und damit den Weideertrag
zu vergréBern.

Abb. 6: Stammscheibe einer
geasteten Fichte aus dem Forstamt
Rothenkirchen
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Schreiben von der Kammer der Forsten
Bayreuth, 13. Dezember 1926
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Nach einem Bericht
des Forstamtes Kronach
nimmt in den letzten
Jahren der Handel mit
Fichten- und insbesonde-
re Tannenasten aus dem
Frankenwalde immer
mehr zu.

Der steigende Absatz
flir dieses Material hat
auch bereits zu Forst-
freveln im Staatswalde
durch Aufschneitein der
Stamme gefiihrt.

Binnen 10 Tagen solle
berichtet werden, ob
diese Nutzung in den
Privatwaldungen einen
so betrachtlichen Umfang

angenommen haben, daB |

sie bedenklich erscheint
und ob die erhohte
Absatzméglichkeit fiir
dieses Material auch zu
Forstfreveln im Staats-
walde gefiihrt hat.

ldbau

Schreiben des Forstamtes Rothenkirchen an die
Kammer der Forstenothenkirchen , 17. Dezember 1926
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H. Kreisstelle berichtete ich auftrags-
geman, daB von einer Zunahme des
Handels mit Fichten- und insbesondere mit
Tannenasten in den hiesigen Amtsbezirken
nicht gesprochen werden kann.

Dieser Handel bestand vielmehr im
gleichen MaBe schon bei der Ubernahme
des hiesigen Amtes durch mich und war
auch schon friher Gblich, wie ich mich durch
Besprechung mit den (ibrigen
Frankenwaldkollegen Uberzeugte.

Hier wird auch nur vereinzelt diese
Nutzung in schadlicher Weise betrieben und
geschiet dieses nur durch solche Landwirte,
welche sich vor Schulden nicht mehr retten
kénnen.

Der Frevel von Aststreu an stehenden
Stdmmen im hiesigen Staatswalde war bei
meinem Dienstantritt noch tblich. Ich habe
aber dieses sofort unterbunden. Heute kann
man von einem solchen Frevel im hiesigen
Staatswalde nicht mehr sprechen.

Bedenklich ist also hier die Nutzung in Privatwaldungen nicht. Sie wird auch meist an
| den zu féllenden Stammen kurz vor der Fallung durchgefiihrt, damit der unterstandige
| Anflug nicht vernichtet wird. Auch die Christbdume werden meist durch Abschneiden von

Gipfeln an solch zu fallenden Baumen gewonnen.

Abb. 7: Schriftwechsel der Kammer der Forsten mit dem Forstamt Rothenkirchen im Dezember 1926, betreffend den Aststreuhan-

del

Die gewonnene Aststreu wurde in er-
ster Linie zur Isolierung der Hauser im
Winter benutzt. Die armliche, kleinb&uer-
liche Bevdlkerung des Frankenwaldes
bewohnte nur ganz einfache Bauernhau-
ser. Sie bestanden aus einem einge-
schossigen Wohn-Stall-Gebaude mit nied-
rigem Stockwerk, das in Blockbauweise
aus Holz auf einem Steinsockel errichtet
und bis Mitte des 19. Jh. mit Holzschin-
deln gedeckt war. Es war friher Ublich,
diese H&auser im Spétherbst rund um den
Steinsockel etwa einen Meter hoch mit
Fichtenreisig ,einzubauen®, um eine ge-
wisse Isolierung zu erreichen. Flr diesen
Zweck wurden erhebliche Mengen an Rei-
sig bendtigt, Mengen, die Uber die Jahre
der eigene Wald nicht liefern konnte und
deshalb auch im benachbarten Staats-

wald verbotenerweise geworben wurden.
Im Fruhjahr wurde das Reisig weiterver-
wendet als Einstreu im Stall und als
Brennholz. Auch die Gewinnung von Ast-
streu, die zu bestimmten Anldssen wie
Allerheiligen, Advent, Weihnachten, Trau-
erfeiern gebraucht wurde, hat die Astung
zeitweise méchtig gefordert. Es entstand
sogar ein regelrechter Aststreu-Handel,
der Uber die Holzh&ndler abgewickelt wur-
de. Der in Abbildung 7 wiedergegebene
Schriftwechsel zwischen der Kammer der
Forsten der Regierung von Oberfranken
und dem Forstamt Rothenkirchen aus
dem Jahre 1926 belegt, daB dieser Han-
del von den Forstbehérden nicht gern ge-
sehen und als ,Frevel” eingestuft wurde.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dafi
neben der Aststreugewinnung auch die

Astung zur gezielten Verbesserung der
Holzqualitdt eine gewisse Rolle gespielt
hat. Immerhin erwéchst in dem kihlen,
niederschlagsreichen Mittelgebirgsklima
des Frankenwaldes von Natur aus eine
sehr rauhe (= astige) Fichte, bei der die
Astreinigung sehr viel schlechter vonstat-
ten geht als beispielsweise in den stdlich
angrenzenden, klimatisch beglnstigten
Wuchsbezirken. Fir die Annahme, daB3
auch zur Verbesserung der Holzqualitat
geastet wurde, spricht die auch heute
noch Ubliche Gepflogenheit im bauer-
lichen Wald, die Fichte zu asten, obwohl
Astreisiggewinnung und Waldweide keine
Bedeutung mehr haben.

Alles in allem war die frilhere Astung
multifunktional ausgerichtet und hatte eine
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Abb. 8: Zusammenhang zwischen Bekro-
nungsprozent und H/D-Wert der Fichten,
Probefldche ,Fichtenastung”
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Abb. 9: Zusammenhang zwischen Kro-
nenprozent und Bhd der Fichten, Probe-
fléche ,Fichtenastung”
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Abb. 10: Zusammenhang zwischen Kro-
nenschirmfldche u. Bhd der Fichte, Pro-
befldche ,Fichtenastung”
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Abb. 11: Bestandesgrundri3 der Probefldche ,Fichtenastung” im Forstamt

Rothenkirchen

Bedeutung, von der wir uns heute nur
noch eine Vorstellung machen konnen,
wenn wir die Waldwirtschaft in Landern
(wie z.B. Indien) betrachten, in denen das
sog. Schneiteln der Baume auch heute
noch an der Tagesordnung ist (s. Abb. 2).

Technik der friiheren Astung

Die Astung wurde meist wéhrend der
Viehweide von den Hirten ausgetbt. Oft
waren dies ,Hitebuben® im Alter von 8 bis
14 Jahren, die mit dieser Arbeit in den
Ferien oder nach der Schule — manchmal
auch anstatt der Schule — ihren Teil
zum kargen Lebensunterhalt beitragen
muften.

! Die einfachste Art und Weise war, dirre
Aste mit einer Stange abzuschlagen.

Tab. 2: Beschreibung der 10 geféllten Probebaume

Griine Aste und Zweige wurden entweder
mit einem leichten, kurzstieligen, beson-
ders scharf geschliffenen Beil abgehackt,
oder mit dem sog. ,Baamsejchla“ (Mund-
artausdruck), einer kleinen 30 cm langen
Blgelsdge, abgeségt. Der Giriff dieser
S&ge war meist hohl und diente als Auf-
nahme flr eine Stange. Damit konnte man
vom Boden aus 4 bis 5 m Héhe erreichen.
Astungshohen von 8, 10, ja 15 m, in Ein-
zelfallen mehr als 20 m, wurden erreicht,
indem die jungen Burschen die Baume
einfach bestiegen, teilweise sogar barfuf3.
Unter den Hitebuben entspannen sich
regelrechte Wettbewerbe und Mutproben,
wer sich am hdchsten zu steigen traute.
Das Werkzeug befestigten sie dabei am
Gurtel oder hangten es sich mit einer
Schnur Uber die Schulter. '

Das ungeregelte Vorgehen der Hute-
buben bei der Astung flhrte zu sehr
unterschiedlichen Astungshdéhen und
-qualitaten.

Jahreszeit der Astung

Im Prinzip wurde die Astung das ganze
Jahr Uber ausgelbt. Es gab jedoch
Schwerpunkte, die durch den Jahresiauf
der bauerlichen Arbeit bestimmt wurden.
Hauptsaison war der Herbst, wenn nach
Grummet-, Kartoffel- und Ribenernte Zeit
war, das Vieh bis zum Eintritt des Winters
zur Weide in den Wald zu treiben.

Im Ubrigen wurde jeder Gang in den
Wald dazu benutzt, ein Produkt des Wal-
des mit nach Hause zu nehmen. Wer
sleer heimging, galt als faull

Beschreibung einer
Probeflache

Im Staatswald des Forstamtes Rothenkir-
chen gibt es heute etwa 200 ha, auf denen
nachweislich diese frihe Astung durchge-
fihrt wurde. Zur ertragskundlichen Beur-
teilung der geasteten Bestdnde wurde im
Jahr 1992 in der Abteilung Heiligenleite in
einem 120jahrigen Fichtenbestand mit
einem hohen Anteil geasteter Badume eine
0,1 ha groBe Probeflache eingerichtet
(Abb. 3). Der Bestandesgrundri3 dieser
Probeflache ist in Abbildung 11 wiederge-
geben. Die Flache ist nahezu vollsténdig
tberschirmt (Uberschirmungsgrad 77 %).
Lediglich in der NO- und SO-Ecke der
Parzelle befinden sich einzelne Licken,
die sich durch die dort anzutreffenden
Baumstimpfe erklaren lassen. An 76 %
der Fichten war zu erkennen, dal3 sie
geastet worden waren. Die nicht geaste-
ten Fichten konzentrierten sich auf der
Probeflache in der NO-Ecke, die am wei-
testen von den sidlich und westlich vor-
beifihrenden Wegen entfernt ist. Damit
bestatigt sich die oben getroffene Aussa-
ge, daB v.a. entlang der Wege geastet
wurde.

Tab. 3: Der innere Aufbau eines geschneitelten

Fichtenstammes (Mittelwerte der 10 Probebdume)

Baum- Alter BHD Lange Lange Jahr der Alter des Schaft- Gesund- Totast- Uberwal- Bereich mit Mantel Stamm-
Nr. (Jahre) (cm) (m) geschneiteltes Schneite- Baumes bei hoéhe astbe- bereich lungs- welligem stérungs- radius
Stammstiick lung(en) Schneitelung(en) reich strecke Jahresring-  frei
(m) (Jahre) verlauf

1 2 72,8 8712 13,8 1922 43 (m) (mm) (%) (mm) (%] (mm) (%) (mm] (%) (mm] (%) (mm) (%)
2 ? (Stockfaul) 80,2 39,6 4,7 1894 3
3 116 61,8 38,1 7.9 1901 26 0,0-3,0 692 .19 266 8 374 10 1121 31 1142 32 359,5 100
4 119 576 374 10,3 1891/1901* 19/29* 3,1-6,0 842 28 104 4 242 8 842 29 892 31 2922 100
5 112 665 31,1 4,1 1890 " 6,190 1028 36 251 9 329 11 656 23 590 21 2854 100
s il v o 54 i & 9,1-12,0 1214 46 89 3 281 10 639 24 438 17 2661 100
7 121 92,6 418 14,9 1902 36
8 127 668 38,3 8,3 1890 26 12,1-15,0 123,7 46 10,0 4 30,7 11 642 23 42,1 16 270,7 100
9 117 65,6 38,8 6,6 1890 16
1o 1 729 402 11,5 . 1890719067 . f65a’
* Schneitelung erfolgte in zwei Stufen
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Abb. 12: Die Entwicklung der Jahrringbreite und
der Rohdichte bei Baum Nr. 7 von 1875 bis 1992

Die ertragskundlichen Kennwerte der
Probeflédche sind in Tabelle 1 angegeben.
Zum Vergleich werden die entsprechen-
den Werte der Ertragstafel von AssMANN/
Franz (Oberhéhenbonitat 36), sowie die
Werte der berlhmten bayerischen Ver-
suchsflache Denklingen 005, (C-Grad
Niederdurchforstung) mit aufgefihrt. Im
Vergleich zum Ertragstafelbestand liegt
die Stammzahl auf der Probeflache deut-
lich niedriger. Sie weist exakt die gleiche
Stammzahl auf wie die C-Grad-Versuchs-
flache. Bestockungsgrad, Volumen, Mittel-
und Oberhéhe der Probeflache sind nahe-
zu identisch mit den entsprechenden Wer-
ten der Ertragstafel. Ein deutlicher Unter-
schied ist jedoch beim mittleren BHD fest-
zustellen. Hier heben sich die Fichten der
Probeflache und der Versuchsflache
Denklingen mit 51 cm Mitteldurchmesser
doch deutlich von den Fichten des Er-
tragstafelbestandes ab, die einen mittle-
ren Durchmesser von nur 45,7 cm aufwei-
sen. Eine Differenzierung ist auch beim
mittleren H/D-Wert erkennbar. Die Probe-
flachenfichten haben mit 71 den niedrig-
sten mittleren H/D-Wert der drei Flachen.
Betrachtet man nur die Oberhéhenstam-
me auf der Probeflache, so fallt der
H/D-Wert mit 62 noch niedriger aus. Damit
sind die Oberhéhenstdmme auf der Pro-
beflache noch abholziger als diejenigen
auf der Versuchsflache Denklingen 005.

Legende zu den
Abb. 12 und 13

Diese Tatsache, in Verbindung mit dem
hohen Bekronungsprozent der Fichten auf
der Probeflache, fiihrt zu der Annahme,
daB die Fichten hier verhéaltnismaBig viel
Standraum im Lauf ihrer Entwicklung ge-
habt haben mlssen, sonst waren im Alter
120 nicht mehr diese tief herabreichen-
den, nahezu die Halfte des Stammes be-
deckenden Kronen vorhanden. Normaler-
weise wirde ein so hohes Bekronungs-
prozent starke Aste auch im unteren
Stammteil erwarten lassen. Nicht so bei
den Fichten der Probeflache. Sie waren
im Schnitt bis auf etwa 8 m geastet wor-
den. Dies verleiht ihnen heute das Aus-
sehen von Plenterwaldfichten.

In Abb. 8 ist der Zusammenhang zwi-
schen Bekronungsprozent und H/D-Wert
dargestellt. Mit zunehmender Bekronung
verbessert sich der H/D-Wert. H/D-Werte
unter 50 sind bei Bekronungsgraden um
60 % erreichbar. Kronenprozent und BHD
sind positiv miteinander korreliert, wie
Abb. 9 ausweist: mit steigendem BHD
nimmt auch der Bekronungsgrad zu. Um
hohe Durchmesser erzielen zu kdénnen
bedarf es groBkroniger Baume. Dieser
Zusammenhang wird auch in Abbildung
10 deutlich, in der die allometrische Be-
ziehung zwischen BHD und Kronen-
schirmflache wiedergegeben ist. Nur
wenn eine Kronenschirmflache von 70 m?
und ein entsprechender Standraum vor-

Tab. 4: Verkaufserldse geasteter Fichten aus dem Forstamt Rothenkirchen

Jahr Verkaufsart Verkaufs- Durchschnittl. Minimal- Maximal- Durchschnitts-
volumen MeBzahl erlés erlos erlos
(m?) (DM/m?) (DM/m?) (DM/m?)
1988 Gebot 57 50,9 626 646 632
Freihand
1989 Gebot 69 51,9 389 783 606
Freihand
1990 Gebot 54 51,9 347 645 492
Freihand 219 50,6 350 500 387
1991 Gebot 37 50,4 260 - 433 376
Freihand 19 52,4 510
1992 Gebot 79 51,4 320 400 359
Freihand
1993 Gebot 40 51,8 101 ol 400
Freihand 6 51,8 200 750 614
1994 Gebot 50 52,4 246 826 467
Freihand 16 51,7 150 400 311
1995 Gebot 93 50,3 140 785 461
Freihand
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Abb. 13: Der Zusammenhang zwischen Rohdlichte
und Jahrringbreite bei Baum Nr. 7

handen ist, kann man im Alter von 120
Jahren Baume mit einem Durchmesser
von Uber 70 cm BHD erwarten.

Holzkundliche Analyse
geasteter Fichten

Ebenfalls im Jahr 1992 wurden offenkun-
dig geschneitelte, erntereife Fichten im
Forstamtsbereich Rothenkirchen ausge-
sucht und gefallt. Zur Begutachtung der
Holzqualitdt wurden aus dem gesamten
geasteten Stammbereich der Fichten
Holzproben entnommen. Von jedem
Baum wurde zunadchst eine astfreie
Stammscheibe in Stockhéhe gewonnen.
Danach wurden Stammabschnitte mit
vollsténdig Uberwallten Astquirlen aus den
Schafthéhen von 0,5 m, 3 m und ggf. 6 m,
9 m, 12 m und 15 m herausgeségt (s.
Abb. 6). Die Zwischenabschnitte wurden
vom Forstamt verkauft. Am Institut fiir
Holzforschung der Universitat Minchen
wurden die Stammscheiben und Stamm-
abschnitte ausgewertet. An den léngs ih-
rer Markréhre aufgeségten Asten erfolgte
eine Bestimmung der maximalen Ast-
starken, der Gesund- und Totastbereiche
und der Uberwallungsdauer der Aste.
Zusétzlich wurden Messungen der Jahr-
ringbreiten und der Rohdichte des Holzes
nach DIN 52182 an den astfreien Stamm-
scheiben durchgefihrt.

In Tabelle 2 werden die zehn Probeb&u-
me charakterisiert. Sie waren zwischen
112 und 127 Jahre alt, hatten Brusthéhen-
durchmesser zwischen 62 und 93 cm und
ihre Lénge reichte von 31 bis 42 m. Das
geschneitelte Erdstammstiick war zwi-
schen 4 und 15 m lang. Die Schneitelung
der Bdume erfolgte in den Jahren zwi-
schen 1890 und 1922. Die Baume waren
zum Zeitpunkt der Schneitelung zwischen
11 und 43 Jahre alt. Bei der Schneitelung
wurden fast ausschlieBlich griine Aste
abgetrennt. Die Griinastung wurde dabei
in der Regel in einem Zug durchgefiihrt,
lediglich bei zwei B&umen erfolgte sie in
zwei Stufen.
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Besonders hoch wurde die im Jahr 1992 mit 93 cm BHD dick-
ste und mit 42 m hoéchste Fichte des Probebaumkollektivs
(H/D-Wert 45!) geastet. Im Jahr 1906 wurden bei ihr auf 15 m die
Aste entfernt und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Fichte
kaum hoher als 20 m gewesen sein dirfte. Nach der Schneite-
lung durfte der Fichte nur mehr eine Kronenlange von rd. 25 %
der Stammlange verblieben sein. An den 10 Probefichten wur-
den insgesamt 167 vollstandig tiberwallte Aste untersucht. 132
Aste waren abgesagt bzw. abgehackt und 35 Aste waren abge-
brochen worden. Trotz teilweise recht unterschiedlicher Art des
Vorgehens bei der Schneitelung wurde anscheinend immer dar-
auf geachtet, den Stamm nicht zu verletzen. Durch Schneitelung
entstandene Stammwunden wurden jedenfalls nicht gefunden.
Alle Aste, ob abgebrochen oder abgeschnitten, waren verhélt-
nismaBig rasch tberwallt worden. Die Uberwallungsdauer war
durch Aststummelldnge und den zum Zeitpunkt der Schneitelung
gegebenen Radialzuwachs bestimmt. Die Dicke der Aste war
hingegen von untergeordneter Bedeutung.

Die meisten Aste hatten einen Durchmesser zwischen 2 und
3 cm. Gemessen an den Sortierrichtlinien der ,Tegernseer Ge-
brauche“ und der DIN 68365 (Bauholz flir Zimmererarbeiten),
die Aste als Giteweiser verwenden und Aste unter 20 mm als
_klein“, Aste zwischen 20 und 40 mm als ,mittel“ und Aste tiber
40 mm als ,stark” einstufen, waren die Aststarken der Probe-
bdume Uberwiegend in einem Bereich angesiedelt, der der Ka-
tegorie ,mittlere Aststarke“ zuzuordnen ist. Durch das Abschnei-
den der Aste wurde das Astwachstum am Erdstammstiick der
Probebdume vorzeitig unterbunden und verhindert, dai3 Aste
entstanden sind, die eine Einstufung des Holzes in die Gite-
klasse C der HKS nach sich gezogen hétte. In Abbildung 5 ist ein
typischer, aus den Messungen an den 10 Probefichten konstru-
ierter Langsschnitt des Erdstammsttickes einer bis auf 15 m ge-
asteten Fichte dargestellt. Die zugehérige zahlenmaBige Be-
schreibung findet sich in Tabelle 3. Die etwa 70 cm starke Fich-
te wurde bei einem BHD von ca. 14 cm geastet. Eine ca. 6 cm
starke Holzschicht muBte zuwachsen, um die Aststummel voll-
standig zu Uberwallen. Erst danach konnte sich ein astfreier
Holzmantel von etwa 22 cm um den Baum legen. In 15 m Hoéhe
am Stamm ist der astfreie Mantel immer noch tber 10 cm stark,
bei einem Stammdurchmesser von 54 cm und einem astigen
Kern von ca. 33 cm. Die Schneitelung hat also tatséchlich dazu
gefuhrt, daB ein beachtlicher Volumenanteil astfreien Holzes er-
wachsen ist.

Wie ist es jedoch mit der Qualitét dieses Holzes bestellt? Von
seiten der Bauholzsager wird immer wieder die Beflirchtung
geauBert, daB die Festigkeitseigenschaften des Holzes schnell
gewachsener Baume, auch wenn sie geastet wurden, beein-
trachtigt sind. In erster Linie wird dafiir die verminderte Rohdich-
te der weiten Jahrringe verantwortlich gemacht. Der Zusam-
menhang zwischen Jahrringbreite und Rohdichte kann beson-
ders gut an der sehr weitringig aufgewachsenen Fichte Nr. 7 des
Probebaumkollektivs demonstriert werden (Abb. 12 und 13). Der
Baum bildete bis zum Zeitpunkt der Schneitelung tberwiegend
Jahrringe von Uber 6 mm Breite aus (Abb. 12). Zum Zeitpunkt
der Schneitelung war er am Stammful3 schon etwa 40 cm stark.
Durch die Schneitelung wurde die Fichte im Alter 36 in ihrer Vi-
talitat gravierend beeintrachtigt, die Jahrringbreiten fielen unter 2
mm, und sie brauchte etwa 30 Jahre, um wieder auf das Niveau
von 6 mm Jahrringbreite zu kommen. Danach schlief3t sich eine
30jahrige Periode an, in der etwa 4 mm breite Jahrringe gebildet
wurden. In den letzten 30 Jahren schwankte die Jahrringbreite
zwischen 2 und 4 mm. Die Fichte hatte also im Laufe ihres Le-
bens ganz unterschiedliche Jahrringe gebildet: zwischen 1 mm
und 8 mm Breite. Die maximale Rohdichte im Spéatholz und die
minimale Dichte im Frithholz war dabei immer auf dem etwa glei-
chen Niveau geblieben (Abb. 13). Die mittlere Dichte nahm da-
bei mit abnehmender Jahrringbreite infolge des gleichsinnig ab-

AFZ/DerWald 24/1995

Hose = Hose?

Dal3 HF Schnittschutz-Hosen produ2|ert die alle
europaischen ) :
Anforderung-
en erflllen,
ist selbstver-
standlich.

Dal3 wir immer
die ersten sind, wenn es um Weiterentwicklungen
geht, ist auch selbstverstandlich.

Stichworte: Schnittschutzhosen seit 1980, Sommer-
Schnittschutzhosen seit 1984, die leichtesten
Schnittschutzhosen aus modernen Micro-Geweben
seit 1988, Schnittschutzhosen nach EN 381 seit
Marz 95.

DafR wir Schnittschutz-Hosen aus 3 Materialien in
jeweils 25 GroRRen und auch zuséatzlichen Sonder-
mafBen bis Bundweite 150 cm produzieren, ist nicht
selbstverstandlich aber gut fir unsere Kunden.
DaR wir Schnittschutz-Hosen hier in Deutschland
produzieren, macht unsere Hosen nicht billig, aber
gibt lhnen die Sicherheit kontrollierter Qualitat bei
vernilinftigen Preisen.

Informations-Coupon:
D Bitte senden Sie uns ausfiihrliches Prospektmaterial iber
Forst-Sicherheitskleidung. #

D Wir erwarten lhren Besuch und bitten um Kontaktaufnahme.

Absender:

Name: Amt/Firma:
PLZ Ort

Telefon Fax

| 85088 Vohburg/i
Neumuhlenstr le

1305




Walcdbau

nehmenden Frihholzanteiles signifikant
zu (von 0,40 g/cm?® auf etwa 0,50 g/cmd).
Das Bestimmtheitsmaf3 dieser Beziehung
lag bei 0,37; dies bedeutet, daB neben der
Jahrringbreite auch noch andere Faktoren
entscheidenden EinfluB auf die Rohdichte
haben.

Wie steht es nun um die Verwendung
derart weitringig erwachsenen Holzes?
Die DIN 4074 (Teil 1, Gutebestimmungen
fur Nadelschnittholz, Sortierung nach
Tragfahigkeit) miBt der Jahrringbreite und
der damit im Zusammenhang stehenden
Rohdichte besondere Bedeutung bei. So
werden bei visueller Sortierung als Sor-
tierkriterien fir Kanthélzer mittlere Jahr-
ringbreiten angegeben: bis 4 mm Jahr-
ringbreite ist eine Einstufung in die beste
Sortierklasse S 13, und bei Jahrringbrei-
ten zwischen 4 und 6 mm eine Einstufung
in die zweitbeste Sortierklasse S 10 még-
lich. Legt man diese Kriterien zu grunde,
dann wére beispielsweise ein GroBteil des
Holzes der Fichte Nr. 7 in die zweitbeste
Sortierklasse S 10 einzuordnen gewesen.
Dieser MaBstab verkennt jedoch, daB
geastetes Holz in der Regel nicht zu Bau-
holz verarbeitet wird, sondern einer
héherwertigen Verwendung zugeflhrt
wird. Ein GrofBteil des geasteten Holzes
aus dem Forstamt Rothenkirchen findet
seinen Absatz in der Furnierindustrie.

Verkaufsergebnisse
geasteter Fichten

Seit' Ende der 80er Jahre wird vom
Forstamt Rothenkirchen jedes Jahr eine
bemessene Menge an geastetem Fich-
tenstammholz im Wege des Meistgebots-
verkaufes auf den Markt gebracht (Tab.
4). Hinzu kommt noch ein Anteil von
ZE-Anféllen (zuféllige Ergebnisse), der im
Wege des Freihandverkaufes an die Kun-
den gelangt. Im Sturmwurfjahr 1990 wur-
den so Uber 200 Fm verkauft. Es handel-
te sich stets um sehr starkes Holz, wie
man an der durchschnittlichen MeBzahl,
die immer Uber 50 liegt, erkennen kann.
Die Preisspanne reichte von 101 DM/Fm
bis 826 DM/Fm, wobei die Durchschnitts-
erlése fur geastetes Holz in jedem Jahr
weit Uber den jeweiligen Erlésen fir Holz
der Guteklasse B lagen. Geastetes Holz
wird am Forstamt Rothenkirchen ab einer
Ladnge von 2,50 m ausgehalten. Die
durchschnittlichen L&ngen liegen im
Staatswald des Forstamtes Rothenkir-
chen bei 7 m und die maximalen Langen
bei 13 m.

Noch léngere astfreie Stimme kommen
im Privatwald des Forstamtes durchaus
haufiger vor. Fir das geastete Stamm-
holz, das den Kunden einzelstammweise
angeboten wird, gibt es eine eigene Kau-
ferschicht. Schreinereien und Furnierwer-
ke zeigen besonderes Interesse. Sie le-
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gen groBBen Wert auf einen mdglichst brei-
ten astfreien Bereich des Stamm-
querschnittes (mindestens die Halfte des
Durchmessers) sowie auf Starke, Lénge,
Geradschaftigkeit und Fehlerlosigkeit der
Stamme (keine Harzgallen, Reaktions-
holz, Faule, Verfarbungen, Zuwachs-
spriinge, Risse, Nageldste oder Beulen).
Es wird gewlinscht, daf3 die Stdmme un-
entrindet und mit einem Anschnitt des
letzten geasteten Astkranzes angeboten
werden. In den letzten Jahren hat sich ge-
zeigt, daB Fichtenwertholz aufgrund des
besonderen Marktes sehr preisstabil ge-
blieben ist. Einer regen Nachfrage stand
stets ein begrenztes Angebot gegenuber.
Dies ermutigt, fir die Zukunft verstérkt auf
die Produktion von Fichtenwertholz zu
setzen.

Waldbauliche
SchiuBfolgerungen

Die Ergebnisse der Untersuchungen an
den geasteten Fichten aus dem Forst-
amtsbereich Rothenkirchen lassen eine
Reihe von waldbaulichen SchluB3folgerun-
gen zu:

e Die Grinastung ist bei Fichte véllig un-
problematisch, wenn darauf geachtet
wird, daB der Stamm (Astkragen) nicht
verletzt und eine ausreichende Kronen-
lange erhalten wird. Bei zu starker Reduk-
tion der griinen Krone treten Vitalitatsein-
buBen und unerwinschte Jahrringsprin-
ge auf.

e Die Astung ist auch nach 100 Jahren
noch erkennbar. Eine dauerhafte Farb-
markierung ist deshalb nicht notwendig.

e Die Regel, daB3 im Holzquerschnitt der
astige Kern etwa 1/3 und der astfreie
Mantel etwa 2/3 betragen sollte, muf3 mo-
difiziert werden. Statt der Prozentwerte
sollten Mindestanforderungen an die
Dicke astreiner Holzschichten vorgege-
ben werden (z. B. mindestens 10 cm
dicke astfreie Holzschicht im Radius).

e Auch éltere und starkere Baume (BHD
Uber 20 cm) kénnen noch geastet werden,
wenn sichergestellt ist, daB ein entspre-
chend hoher Zieldurchmesser erreicht
wird.

o Sehr starke Aste sind kein AusschluB3-
grund fur die Astung. Auch Aste von Uber
4 cm Starke kénnen noch problemlos
Uberwallt werden.

¢ Die mdgliche Astungshéhe wird neben
den Kostengesichtspunkten ganz maf3-
geblich von der angestrebten Zielstarke
bestimmt. Bei Zielstdrken um 70 cm BHD
kann man auch bei der Fichte an eine
Hochastung denken.

e Geastetes Holz ist, egal ob eng- oder
weitringig erwachsen, immer wertvoller
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als ungeastetes Holz. Die Jahrringbreite
ist deshalb ein nachrangiges Kriterium.

e Wertholz hat sich als krisensicherer er-
wiesen als Normalholz. Deshalb sollte
verstarkt auf die Produktion von Wertholz
gesetzt werden.

e Zu diesem Zweck sollte die Fichten-
astung auf geeigneten Standorten in Ver-
bindung mit entsprechender weitsténdiger
Erziehung ausgeweitet werden.

Ausblick

Die im Forstamt Rothenkirchen an ge-
asteten Fichten gewonnenen Ergebnisse
und die daraus abgeleiteten waldbauli-
chen SchluBfolgerungen machen deut-
lich, daB das von ABETz propagierte Mo-
dell der weitstdéndigen Erziehung von
Fichten in Verbindung mit der Astung zu
Uberaus wertvollen Fichtenstdmmen
fuhren kann. Es sollte deshalb verstéarkt
zur Anwendung in der Praxis kommen.
Dabei ist entscheidend, daf3 der Einzel-
baum als Produktionsmittel im Mittelpunkt
der Betrachtung steht und nicht der ganze
Bestand. Die einzelne geastete Fichte aus
dem Forstamt Rothenkirchen kann das
Leitbild fr den ,Baum von morgen“ (den
von ABETz anvisierten Z-Stamm) abge-
ben, der ganze Bestand hingegen kann
nicht das Vorbild fir den ,Bestand von
morgen“ sein. Der ,Bestand von morgen*“
mufB ein Mischbestand sein, in dem sich
einzelne vitale, stabile und wertvolle Fich-
ten neben anderen Baumarten befinden.
Uber die Zahl dieser Fichten pro Hektar in
diesem Bestand kann man sicherlich dis-
kutieren, nicht jedoch dariiber, daB3 sie so
aussehen missen wie die Rothenkirche-
ner Fichten. Denn eines ist sicher, nur mit
derart stabilen Einzelbdumen gewinnt
man waldbauliche Freiheiten und kann
Zielstarkennutzung oder Femelschlag be-
treiben, um zu gewinschten Strukturen
oder Mischungen zu gelangen. Damit wird
man auch dem Anliegen von KARL GAYER
gerecht, der 1895 schieb: ,Welche spezi-
elle Wirtschaftsmethode und welche tech-
nischen Hilfsmittel im speziellen Falle er-
griffen werden, kénnten im ganzen einer-
lei sein, wenn sie nur zum Mischwuchs in
ausdauernder ortsgerechter Verfassung
fuhren.”
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