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Beton ist der mit Abstand wichtigste Baustoff unserer Zeit. Das drückt sich 
in einem aktuellen weltweiten Verbrauch von ca. 5 Mrd. m³ pro Jahr aus. 
Entsprechend hoch sind die Verbrauchsmengen der Betonausgangsstoffe, 
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regionalen Umweltbelastungen führt. Als bisher unverzichtbares, rohstoff- 
und energieintensives Ausgangsprodukt der erforderlichen Bindemittel für 
den Beton kommt dabei dem Zementklinker eine besondere Bedeutung zu. 
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Zementproduktion zugeschrieben, mit einem wesentlichen Anteil aus der 
Klinkerproduktion. Für Deutschland liegt der Anteil der CO2-Emissionen der 
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nicht an Initiativen zur Minderung des Klinkeranteils in den Zementen oder 
auch in den Betonen, insbesondere durch den Einsatz von inerten oder 
reaktiven Bindemittelkomponenten, Englisch SCM Supplementary Cementi-
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tious Materials, die als Zementbestandteil oder Betonzusatzstoff eingesetzt 
werden.
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ditionellen hüttensandhaltigen CEM III-Zementen seit den 1990iger Jahren 
zunehmend CEM II-Zemente als CEM II-LL (Kalksteinmehlzemente) und 
seit etwa 2005 auch als dreikomponentige CEM II-M-Zemente in den Markt 
gebracht worden. Diese letztgenannten Zemente enthalten neben Klinker 
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Die technischen Eigenschaften dieser Zemente können - speziell bei ge-
trennter Mahlung der Komponenten – auch im Hinblick auf die Frischbeton-
rheologie optimiert werden. Der Marktanteil der CEM II-Zemente stagniert in 
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I mit höchstem Klinkeranteil gibt es mehrere Gründe. Zunächst ist festzu-
stellen, dass der zur Reduzierung der anthropogenen CO2-Emissionen in 
der EU eingeführte Emissionshandel nicht die gewünschte marktwirtschaft-
liche Lenkungswirkung entfaltet hat. Es ist derzeit fraglich, ob die disku-
tierten Systemanpassungen hier zu einer nennenswerten Änderung in den 
kommenden Jahren führen werden. Daneben ergaben sich in den vergan-
genen Jahren Versorgungsengpässe und Unsicherheiten über die künftige 
Verfügbarkeit der Zementkomponenten Hüttensand und Flugasche, die als 
Sekundärrohstoffe in anderen Industrien als der Bindemittelindustrie erzeugt 
werden und deren Produktionsmengen damit nicht bedarfsgerecht steuer-
bar sind. Die technisch mögliche Ausweitung des Einsatzes von Kalkstein 
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sichtliche Zulassungen  für Zemente zeigen, aber auch die Arbeit für die 
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Grenzen für die Reduzierung der Klinkeranteile dieser Zemente ergeben sich 
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die Sicherstellung einer ausreichenden Dauerhaftigkeit erfordert.
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gibt es verschiedene Initiativen der bauausführenden Industrie und einzelner 
Betonhersteller zur Verminderung des Klinkeranteils im Beton durch Kombi-
nation von Zementen mit Betonzusatzstoffen. Dabei zielte die ursprüngliche 
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Motivation z.B. eines verstärkten Einsatzes von Flugasche in Gründungsbe-
tonen auf die Erzielung bautechnischer Vorteile (verringerte Hydratations-
wärme, erhöhte Dichtigkeit) neben Kostenaspekten. Daneben gibt es seit 
längerem Bemühungen auf internationaler Ebene zur Entwicklung „CO2-
reduzierter“, klinkerarmer Betone (Green Concrete), die seit einigen Jahren 
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einzelne oder kombinierte Betonzusatzstoffe Zement ausgetauscht und  - 
bei Optimierung der Gesamtsieblinie der Feststoffe – durch den Einsatz von 
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derliche Wassermenge soweit abgesenkt, dass die geforderte Festigkeit 
und Dauerhaftigkeit erreicht wird. Für potentielle Anwender ergibt sich damit 
eine komplexe Optimierungsaufgabe, die die Ziele ausreichende Frisch-
betonverarbeitbarkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit verknüpfen muss mit 
der Verfügbarkeit geeigneter Betonzusatzstoffe und –zusatzmittel sowie 
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Betonleistungsfähigkeit zur Erlangung der erforderlichen bauaufsichtlichen 
Zulassungen.
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Die geschilderten Entwicklungen bei Zement und Beton lassen in Bezug 
auf die gewünschten rheologischen Eigenschaften von Frischbeton einen 
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Verminderung des w/b-Wertes zur Erzielung einer bestimmten Festigkeit 
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Sicherstellung der Frischbetonverarbeitbarkeit erkennen. Die Dynamik und 
auch die Richtung der künftigen Entwicklung werden bestimmt durch die 
weiteren Anstrengungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Be-
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tel. Dabei werden auch neue Komponenten wie z.B. calcinierte Tone oder 
Kalksteine mit geringerem Calciumcarbonatgehalt bei den Zusatzstoffen 
oder z.B. Sulfoaluminat-basierte Zemente bei den Bindemitteln eine noch 
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weitere aktive Forschung einbringen.
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