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Flankentragfahigkeit und Laufverhalten von hartfeinbearbeiteten Kegelradern

Zum Abbau von Verzahnungsabweichungen durch Harteverziige an Kegelradverzahnungen
mit und ohne Achsversetzung werden neben dem Lappen zunehmend Feinbearbeitungsverfah-
ren wie CBN-Schleifen, Keramikschleifen und Hart-Schneiden eingesetzt. Diese Verfahren rih-
ren zu femeren Qualitaten, zeigen aber moglicherweise auch ein anderes Tragverhalten als
gelappte Kegelrader.

An Hypoidradem im BaugroBenbereich von PKW-Achsen wurden relevante Kennwerte von
Verzahnungsqualitat und Oberflachenstruktur bestimmt und der Einflu3 dieser Parameter auf
Rankentragfahigkeit und Laufverhalten der Zugflanke untersucht. Die Festigkeitswerte wurden
in Einstufenversuchen (Wohlerlinie) und unter praxisnahen Lastkollektivbedingungen bestimmit.
Die Ergebnisse wurden zunéchst, soweit mdglich, in gdngige Rechenverfahren eingefihrt.

Die Ergebnisse der Tragfahigkeitsuntersuchungen, bei denen ein relativ diinnes Schmierdl
(ISO-VG 32) verwendet wurde, waren im einzelnen:

¢ Die hart-feinbearbeiteten Varianten zeigten nur geringfligige Unterschiede bezuglich ih-
rer Grubchentragféhigkeit. Lediglich eine Variante, bei der das Ritzel keramik-
geschliffen und das Rad HPG-S-verzahnt war, zeigte einen deutlichen Abfall der Dauer-
festigkeit.

¢ Die gelappten Varianten zeigten ein anderes Schadensverhalten. Hier war der Flanken-
bruch das bestimmende Ausfallkriterium. Gribchen fuhrten nur bei der nicht phospha-
tierten Variante bei hohen Lastspielzahlen zum Ausfall. Die Dauerfestigkeit der phos-
phatierten Variante lag hoher als die der hart-feinbearbeiteten Radsatze. Der Scha-
densmechanismus des Flankenbruches konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht
geklart werden.

e Die zum Teil vermehrt auftretende Graufleckigkeit war kein Ausfall-kriterium. Sie war vor
allem bei den HPG-S-verzahnten Radsatzen an den Walzvorschubmarkierungen zu
beobachten.

o Die Teilungsqualitat hatte einen geringen Einflul3 auf die Tragfahigkeitsergebnisse. Le-
diglich die Qualitatsstreuungen innerhalb der einzelnen Varianten waren zum Teil in den
Streuungen der Ergebnisse wiederzufinden.

Das Einlaufverhalten der einzelnen Varianten wurde als ein wichtiges Kriterium fur die Tragfa-
higkeit der Verzahnungen erkannt. Dabei erwiesen sich die hart-feinbearbeiteten und nicht
phosphatierten Varianten als weniger einlauffahig als die geldappte und phosphatierte Stan-
dardvariante.
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