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Zahnradtragfahigkeit bei Schmierung mit Getriebefliel3fetten

Neben Getriebedlen werden auch Getriebefette zur Schmierung von Zahnradgetrieben ver-
wendet. Heutzutage wird zwar die Uberwiegende Anzahl von Getrieben mit Getriebedlen ge-
schmiert, bei Getrieben mit schwierigen Dichtungsverhdltnissen oder offen laufenden Antrieben
kann aber auf die Verwendung von Getriebefetten nicht verzichtet werden. Die Getriebefette
werden stets mit den Getriebedlen, auf welchen sie basieren, verglichen und es wird von fett-
geschmierten Getrieben erwartet, dass sie 6lgeschmierten Getrieben hinsichtlich der Leis-
tungsdichte um nichts nachstehen.

Diese Arbeit untersucht systematisch den Einfluss von GetriebeflieRfetten auf das Reibungs-
verhalten, die Schmierfilmausbildung und die Zahnradtragfahigkeit. Die verwendeten Getriebe-
flieRfette liegen in NLGI-Klasse 00 und werden hinsichtlich Grundélviskositéat, Verdicker, Fest-
schmierstoffanteil und Additivierung variiert.

In Grundlagenuntersuchungen werden am Zweischeibenprifstand fur Getriebeflie3fette das
Reibungsverhalten und die Schmierfilmausbildung systematisch untersucht. Die Versuchser-
gebnisse zeigen, dass GetriebeflieRfett im hochbelasteten EHD-Kontakt gleiche Reibungszah-
len wie sein Grund6l besitzt. Folglich ist fir die Reibungszahl von Getriebeflie3fetten das
Grundol mafgebend. Die Ergebnisse der integralen Schmierfiimdickenmessungen zeigen,
dass die Schmierfilmdicke in hochbelasteten EHD-Kontakten bei Schmierung mit Getriebefliel3-
fetten durch die Viskositat des Grundols bestimmt wird. Verdickerart und Verdickerkonzentrati-
on haben nur einen geringen Einfluss auf die gemessene Schmierfilmdicke. Fir praktische An-
wendungen kann fur GetriebeflieRfette die Schmierfilmdicke mit der Grunddlviskositat nach
Ertel/Grubin hinreichend genau berechnet werden, wenn der thermische Korrekturfaktor nach
Murch/Wilson bericksichtigt wird.

Die  Zahnradtragfahigkeit von  Getriebefliel3fetten wird systematisch am FZG-
Zahnradverspannungsprifstand untersucht. Die Fresstragfahigkeit und Gribchentragfahigkeit
werden durch die Viskositat des Grundoéls dominiert, das VerschleiRverhalten eher nicht. Der
Verdickereinfluss auf die Zahnradtragfahigkeit ist gering. Bei Hinzugabe von Festschmierstoff
Graphit kann es zu erhéhtem Verschlei? kommen. Die Zahnradtragfahigkeit von Getriebefliel3-
fetten kann mit der Viskositat des Grunddls berechnet werden, ggf. ist eine starkere Erwar-
mung von Getriebeflie3fetten zu berlcksichtigen. Fir die Berechnung der Fresstragfahigkeit
nach DIN 3990-4 sowie die Berechnung des VerschleiRverhaltens nach Plewe stehen fir die
untersuchten Schmierstoffe Kennwerte zur Verfiigung, welche den Einfluss der Fettschmierung
bertcksichtigen. Fir die an verglteten Zahnradern untersuchten Getriebeflie3fette korreliert die
Berechung der Grubchentragfahigkeit nach DIN 3990-2 unter Berilicksichtigung von deren
Grunddlviskositat gut mit der experimentell ermittelten Gribchentragfahigkeit. Bei einsatzge-
harteten Verzahnungen kann fur die untersuchten GetriebeflieRfette eine gute Ubereinstim-
mung der experimentellen und berechneten Griibchentragfahigkeit erreicht werden, wenn zu-
satzlich zu DIN 3990-2 der Berechnungsansatz nach Knauer unter Bertcksichtigung von zu-
treffenden, z.B. experimentell bestimmten Reibungszahlen angewendet wird, aufgrund der
starkeren Erwé&rmung im Betrieb.

Die Untersuchungen zum Wirkungsgrad von Verzahnungen haben gezeigt, dass im Bereich
der Grenzreibung und hohen Schmierstofftemperaturen bei Getriebefliel3fetten der Verdicker-
anteil einen reibungsmindernden Einfluss im Vergleich zum Grunddl hat.
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