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Zur Grubchen- und Zahnful3tragfahigkeit einsatzgeharteter Zahnrader

Die Einsatzhartungstiefe (Eht) beeinflul3t die Gribchen- und die Zahnfultragfahigkeit einsatz-
geharteter Zahnrader maligebend und bestimmt insbesondere bei grél3eren Zahnradern Ferti-
gungszeit und -kosten nachhaltig. Die an Zahnflanke und Zahnfuld auftretenden Beanspru-
chungsmechanismen unterliegen hierbei unterschiedlichen GesetzmaRigkeiten. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit wurde der EinfluR der Eht auf die Grilbchen- und ZahnfuRtragfahigkeit
an Zahnradern unterschiedlicher Baugrdl3e und Verzahnungsgeometrie theoretisch und expe-
rimentell untersucht.

Aus der Summe der Ergebnisse wurde in Ergdnzung zum bestehenden Tragfahigkeitsnach-
weis der DIN 3990 ein erweitertes Rechenverfahren entwickelt, welches den Einflu? der Eht
auf die Belastbarkeit einer Zahnradstufe beschreibt und eine beanspruchungs- und werkstoff-
gerechte Dimensionierung moderner, einsatzgeharteter Zahnrader ermdéglicht.

Die theoretischen Untersuchungen fir den Bereich der belasteten Zahnflanke zeigen, dass,
insbesondere unter Berlicksichtigung von Eigenspannungen, die GroBe der Eht sowohl den
Beanspruchungs- als auch den Festigkeitsverlauf tUber der Werkstofftiefe modifiziert, wodurch
GroRRe und Tiefenlage der maximalen Werkstoffanstrengung mafgebend beeinflut werden
koénnen.

Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen belegen die unterschiedlichen Grundge-
setzméaRigkeiten zum Einflu® der Eht. Danach ergibt sich die optimale Eht zur Sicherung ma-
ximaler Zahnfu3tragfahigkeit in Abh&ngigkeit vom Modul, die optimale Eht zur Sicherung ma-
ximaler Grubchentragfahigkeit in Abhangigkeit vom Ersatzkrimmungsradius der Verzahnung.
Werden die unterschiedlichen Optimalwerte der Eht hinsichtlich maximaler Tragféhigkeit unter-
bzw. Uberschritten, so ist mit einer Minderung der Zahnful3- bzw. der Gribchentragfahigkeit mit
jeweils kleiner bzw. gréRer werdender Eht entsprechend den ermittelten GesetzméaRigkeiten zu
rechnen.

Die durchgefiihrten Untersuchungen zeigen dartber hinaus, dass eine angemessene Eht eine
wesentliche Voraussetzung hinsichtlich der geforderten Zahnfuf3- und Gribchentragfahigkeit
darstellt, dass die erreichbaren Festigkeitswerte allerdings immer auch im Zusammenhang mit
weiteren, den Werkstoff- und Gefligezustand insgesamt beschreibenden Kennwerten, wie
KorngroRRe, Randoxidationstiefe im Zahnful3 oder Eigenspannungszustand, gesehen werden
mussen.

Eine Uberprufung der theoretischen Modellvorstellungen, basierend auf den Vergleich von ort-
licher Beanspruchung und Festigkeit Uber der Werkstofftiefe, unter Berlcksichtigung von
Werkstoffkennwerten, Eigenspannungsmessungen und Prifergebnissen, zeigt, dass die entwi-
ckelten Modellansatze prinzipiell eine Deutung der ermittelten Versuchsergebnisse sowohl hin-
sichtlich der Flankentragfahigkeit, als auch des unterschiedlichen Schadensgeschehens an der
Zahnflanke erlauben. Dies gilt insbesondere auch fir die in Laufversuchen mit mehreren Prif-
varianten festgestellten Flankenbriiche mit Schadensausgang jeweils deutlich unterhalb der
Flankenoberflache.

Auf Basis der ermittelten Versuchsergebnisse wurde das bestehende Rechenverfahren zum
Einflu der Eht auf die Zahnradtragfahigkeit erweitert und erlaubt dem Getriebekonstrukteur
damit die Wahl einer mindesterforderlichen Eht zur Sicherung ausreichender, aber nicht
zwangslaufig maximaler Tragfahigkeit sowie den Tragféhigkeitsnachweis fur Verzahnungen mit
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von den Vorgaben der Norm abweichender Eht. Zusammen mit den Ergebnissen der theoreti-
schen Untersuchungen wurden Modellvorstellungen und weitergehende Hinweise zum Scha-
densgeschehen der belasteten Zahnflanke, auch im Hinblick auf die Schadensart Flanken-
bruch, erarbeitet.



